
M.C. MONARBARIO S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 2022/002212/001 20/01/2022 VIA A. GUGLIELMINETTI 14

TEST REPORT 10136 TORINO                           TO

EN 10204 TIPO 2.2 M.C. MONARBARIO S.R.L.

CONTROLLO QUALITÀ INTERNO VIA A. GUGLIELMINETTI 14

       STAB. DI TARANTO VIA APPIA SS7 Km648 10136 TORINO                           TO

092-21 DC111 16/11/2021 16413814 0002     2,000   1500,0

NASTRI LARGHI DECAPATI EN 10111:2008 SI<=0.03% SI+2.5P<=0.09% SECONDO NORMA

DD11

C77 C78 C80 C81 C82 C83 C84 C79 CEQ

%Nb %V %Ni %Cr %Cu %Ti N ppm %Mo IIW

  279   373 31,9

  82514007  15080 132862 0,054 0,014 0,300 0,020 0,009 0,045

B08 TOTALE PEZZI  TOTAL PIECES N. 1

B14 TOTALE MASSA  TOTAL MASS  Kg. 15080

Z06:

SODDISFACENTE

NO REMARK

A. BUFFO

SPE  /             e 043025

qualita@mcmonarbario.it


