
M.C. MONARBARIO S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 2022/104631/001 11/03/2022 VIA A. GUGLIELMINETTI 14

TEST REPORT 10136 TORINO                           ITALIA

EN 10204 TIPO 2.2

CONTROLLO QUALITA' INTERNO

       STABILIMENTO DI GENOVA-CORNIGLIANO 00000

007-22 RC142 18/01/2022 11412724 0001     1,500   1500,0

NASTRI LARGHI ZINCATI A CALDO DX51D+Z EN 10346:2015 Z 140         STELL.M             TIPO A    EC PASSIVAZIONE ESENTE DA CROMO ESAVALENTE

HEXAVALENT CHROMIUM FREE PASSIVATION

C77 C78 C79 C80 C81 C82

%Nb %V %Ti %Ni %Cr %Cu

  281   358 36,3 0,180   71   72   73   73

0082063006  11487 190381 0,038 0,010 0,224 0,014 0,013 0,073 0,001

0082063008  12737 190381 0,038 0,010 0,224 0,014 0,013 0,073 0,001

B08 TOTALE PEZZI TOTAL PIECES N. 2

B14 TOTALE MASSA TOTAL MASS  KG. 24224

Z06:

SODDISFACENTE

NO REMARK

SODDISFACENTE-NO REMARK

A. BUFFO

DDT: 0000010500324

GTRLAX10


