
M.C. MONARBARIO S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 2021/001583/001 11/06/2021 VIA A. GUGLIELMINETTI 14

TEST REPORT 10136 TORINO                           ITALIA

EN 10204 TIPO 2.2 M.C. MONARBARIO S.R.L.

CONTROLLO QUALITA' INTERNO VIA A. GUGLIELMINETTI 14

       CENTRO SERVIZI DI LEGNARO (PD) 10136 TORINO                           ITALIA

048_21 RL142 10/05/2021 89113864 0001     2,000   1500,0   3000,0

LAMIERE DERIVATE ZINCATI A CALDO DX51D+Z EN 10346:2015 Z 140 PASSIVAZIONE ESENTE DA CROMO ESAVALENTE

HEXAVALENT CHROMIUM FREE PASSIVATION

C77 C78 C79 C80 C81 C82

%Nb %V %Ti %Ni %Cr %Cu

  323   412 22,8 0,120   73   74   75   75

0089308018  09095 990778 0,036 0,013 0,220 0,021 0,014 0,078 0,000

B08 TOTALE PEZZI TOTAL PIECES N. 1

B14 TOTALE MASSA TOTAL MASS  KG. 9095

Z06:

SODDISFACENTE

NO REMARK

SODDISFACENTE-NO REMARK

A. BUFFO

DDT: 0000000000976

qualita@mcmonarbario.it


